& 1zowooL

|||||||||||||||||||||



Tasyunu Lamel Site

Tasyunu Boru
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Degerli Is Ortagimiz,

Yalitim, gunumuzde kelime anlami yerine sdrdurulebilirlik ile es anlamli olarak
hayatimizda yer almakta. Gelecek kusaklara yasanabilir bir dinya birakmanin yani sira,
kisa suUre icinde ekonomik ve ekolojik nedenlerle temel ihtiyaclarimiza ait tUketim
kaliplarimizi degistirmemek icin yalitim yapmak gibi basit ancak 6nemli ve etkin onlemler
almak zorundayiz.

IZOWOOL olarak amacimiz “intellegent insulation materials / akilli yalitim malzemeleri”
mottosu ile daha iyi performans sunan ve daha ekonomik Urudnleri pazara sunmak; Bu
sayede Ulkemiz ekonomisi adina katma degder yaratirken, dunyanin ekolojik dengesini
korumaya katkida bulunmayi hedefliyoruz.

Ilk senemizde Uretimini yapmakta oldugumuz TasyUnu prefabrik boruda teslim surelerini
ve hata oranlarini sektdérdeki en dusuk seviyede tutan firma olmayi hedefledik. Bu hedef
dogrultusunda makine ve ekipman yatirimina adirlik vermekteyiz.

Diger bir Urin gamimiz olan baca sanayi icin Urettigimiz lamel silteler icin ise otomasyona

dayall, pazarin gelecek 5 yil icindeki bUyUmesini de karsilayabilecek kapasitedeki Uretim
hattimizi 2023 icinde devreye alacagiz.

Yeni bir kurulus olmamiza ragmen yillarin birikimini barindirmaktayiz. Yenilikci ve proaktif
bir ydnetim anlayisi ile kisa zamanda pazarda etkin olacagimiza inaniyoruz.

Ataturk’ Un belirttigi muasir medeniyetler seviyesine ancak Ureterek ulasabilecegimize
inaniyoruz.

Emin OZAL
(g-rww



BAZALT

Bazalttan
Tasydlniine...

Volkanik kdkenli bazalt tasi;
1500°C 'de eriyik forma getirilip
polimerizasyon sureci ile tas
yunu formuna dénusuyor...

POLIMERIZASYON ELYAFIN BORU DEPOLAMA
FORMUNU ALMASI



TAS YUNU

OZELLIiKLERIi NELERDIR?

Tas yunu; volkanik olusumlardan meydana gelmis, %97'si halihazirda dogada
bulunan bazalt gibi inorganik hammaddelerin 1500 derecede eritilip, elyaf haline
cevrilmesi ile olusturulmaktadir.

Yalitimi saglayan ciplak gozle gérulmesi mumkun olmayan mikroskobik dlculerde
ve homojen boyutlarda olusturulmus kicuk hava kesecikleridir.

NERELERDE KULLANILIR?

Tasyunu malzemeleri volkanik kayalar kullanilarak yuksek sicakliklarda Uretilen ve
Isi dayaniklihgina sahip olan yalitim malzemeleridir. TagyUnU genel olarak
binalarin dis cephelerinde mantolama ve yalitim islemlerinde kullanilir. Yksek isi
dayanikliligina sahip olmasi sayesinde yangin gibi risklere dayanikli olan tagyunu
malzemesi ic ortamlarda da kullanim &zelligine sahiptir. Sadece Isi yalitimi degil
ses yalitimi da saglamasi nedeniyle akustik odalar, studyolar, radyolar,
televizyonlar, tiyatro salonlari ve sinema salonlari gibi alanlarda da
kullanilabilmektedir. TUm bu avantajli 6zellikleri sayesinde bircok yapida siklikla
tercih edilen bir malzeme olmaktadir. Cok yUksek isilarda islem yapilan yerlerde isi
yalitiminin yapilmasinda sicakliga dayanikhligi ile 1s1 yalitimi saglayan tasyunu
malzemeleriyle kaplama islemleri gerceklestirilebilir. Yangin tehlikesi gibi
durumlarda 1si dayanikhligi sayesinde erime ve tutusma gibi durumlar
yasanmamasindan dolayl tasyUnU malzemesi insaat sektorleri disinda ev
gereclerinde, deniz tasitlarinin insasinda ve celik kapi Uretimlerinde de kullanilir.



SES YALITIMI

Ses yalitiminda desibel ve frekanslari gdsteren degerler ile
olculur. Ancak bu degerler detaya; yani uygulanan tum
malzemelerin ve ortamin yapisina gore olgulur. Uygulama
detaylari ve sekli kritik éneme sahiptir. Ancak genel
kaninin aksine bir cok yalitim malzemesi ses yalitimi
yapmaz. Ornegin tim polistren gruplari veya sirme esasli
ince UrUnlerin ses yutmasl beklenmemelidir. Burada
mineral esasli Grtnler kullanilir. Ozellikle TasydnU hem
levha seklinde kullanimlarda hemde tesisatlardaki gibi
boru formunda kullanimlarda en etkin Grundur.

YANGIN YALITIMI

Yangin yalitimi yapilarda ve tesisatlarda hayati éneme
sahiptir. Can ve mal guvenligi icin yanmaya dayanikli
Urdnler kullaniimalidir. Bir Grinidn yangina dayanikli
olabilmesi icin; Al sinifi belgeye sahip olmasi yada izowool
Urdnleri gibi Al sinifi belgeye sahip hammaddeler
kullanarak Uretilmesi gerekmektedir. Yangin esnasinda
malzemenin yanmamasinin  yaninda yuUksek islyi
gordugunde damlama yapmamasli ve zehirli gaz
¢lkarmamasi da dnemlidir.

ISI YALITIMI

Yapilarda veya tesisatlardaki gibi yUzeyler arasinda isi
transferini azaltarak sinirlama yapilmasina isi yalitimi
denir. Isi yalitim seviyesinde iki énemli nokta vardir. ilki;
lambda yani 1si gecirgenlik diren¢ kat sayisi, ikincisi
Kullanilan Granan kalinhigidir. Lambda nin birimi W/mK
dir. Lammbda degeri ne kadar O degderine yakin ise o
kadar iyi yalitim yapiyor demektir. Genel kabule goére bir
Urdnun yalitim malzemesi sayilabilmesi icin 0,05 W/mK
den dusUk bir degere sahip olmasi gerekmektedir.
Konvansiyonel  yalitim  malzemelerinin  lambdalari
birbirlerine yakindir. Dolayisi ile isi yalitimin etkinligini esas
belirleyen Grinun kalinligidir. Tesisatlardaki gibi yUksek
isilara dayanabilecek ve ayni zamanda ideal yalitimi
yapacak urun TasyUnu prefabrik borudur.

BUHAR GECIiRGENLIGi

Buhar gecirgenligi; Kuf ve nem yapilari, tesisatlari yipratan
ana etkenlerdendir. Ustelik beraberinde olusturduklari
bakteri Uretmesi insan sagligini da etkilemektedir. Nem
ve kufun olusmasinin ana sebebi yogusmadir. Yogusma
sicak ve sogugun Kkarsilastigi yuzeylerde olusur. Dogal
olarak karsilasma noktalari da yalitim malzemeleridir.
Yapilarda eder yalitim malzemelerinin veya UstUndeki
katmanlarin buhar gecirgenligi yok ise nemi atamaz.
Tesisatlarda ise uygulama yerlerine gére korozyonu
engellemek icin tam tersi buhar gecirgenlik istenmez. Bu
nedenle izowool un Urettigi borulara Aliminyum Folyo
kaplama da yapilabilmektedir.



TAS YUNU PREFABRIK BORU




TASYUNU PREFABRIK BORU

TEKNIK BiLGiLERi

Prefabrik tasyUnu borular yUksek sicakliktaki akiskanlarin transferini saglayan borularin isi
yalitimini gereklestirme, gurultu ve titresimleri gidermek amaciyla kaplamali veya
kaplamasiz olarak Uretilen izolasyon malzemelerdir.

OZELLIKLER ssusol Jpecen [ sl ] stanoaer

Malzeme Yogunlugu kg/m3 TS EN 14303
Boru Dis Capi [0] 13-356 mm TS EN 13467
Uzunluk L 1200 mm TS EN 822
izolasyon Et Kalinhg: 25-100 mm TS EN 823
Maks. Surekli Servis Sicakligi A10 250 C EN 14707
Is1 iletim Katsayisi Olgilen (TSE) 10°C 0,037 (0,039) W/mK TS EN 12667
Farkli Sicakliklarda Isi iletim 50°C 0,037 (0,039)
Kat Blgiilen (TSE b 100°C 0,050 (0,053)
atasyisi Olglilen (TSE beyani) W/mK EN 13787
150C 0,058 (0,064)
200°C 0,066 (0,077)
Erime Sicakligi 1000 C
Yangin Dayanim Sinifi :
(Kaplamasiz - Al. Folyo Kaph) AI-A2 TSENT3501
Su Emme > 1 kg/m2 TS EN 13472
PE ambalaj
Ambalaj Karton Kutu
Kasa Palet

Uranlerimizin sahip oldudu kalite bellgesi: TSE EN 14303 @



UYGULAMA ALANLARI

Uygulama yapilacak hattin anma capina uygun Tasyunu Prefabrik Boru secilir. Kesim
yerinden acilarak yerlestirilir. Ek yerlerinde bosluk kalmayacak sekilde uygulama
tamamlanmalidir. Kaplamasiz borular bitiUm emulsiyon veya bitumlu ortuler, galvaniz veya
alUminyum ceket giydirme sureti ile kaplanir. Kaplamalarin ek yerleri yapistirma, kenetleme,
percinleme veya vidalama sureti ile tespit edilir. Soguk hatlarin yalitiminda kullanilan
aluminyum folyo kapli borularda ise bindirme payi Ustundeki yapiskan bant ve buhar kesici

folyo kaplama, montaji cok kolaylastirir. Bu uygulamada iki borunun ek yerleri mutlaka 7,5
cm eninde kendinden yapiskanli aluminyum folyo bantlar ile kapatilarak buhar gecisine
tamamen mani olunmalidir. Borularin montajinda iki kat uygulama yapliliyorsa, ek yerlerinin
sasirtiimasina dikkat edilmeli, son kat ek yerinin borunun alt kismina gelmesine 6zen

gosterilmelidir.



BuUyUk capl boru veya edimli alanlarin yalitiimasinda
kullanilir. Kullanim kolayhdinin disinda; alternatifi olarak
gorulen Rabtiz telli TagyUnu siltelere folyo uygulamasi
yapillamaz. Bu nedenle buhar gecirgenligi istenmeyen
ancak yuksek isida calisacak uygulamalarda alternatifsiz bir
arundur.



LAMEL SILTE

Baca, tank vb. ekipmanlarin yalitim

uygulamalari icin ideal Grindur. Konvert
edilmis elyaf yonu sayesinde, mukave-
meti arttirllmis ekipmanlar uzun sureler
hizmet verirken, icinden gececek isiyi
kritik bodlgelere aktarmaz, yangin
dayanimi ve enerji verimliligi saglar.




LAMEL SILTE

TEKNIK BiLGILERI
 ozeLLikier | semBoL ] DEGER | BiRiM_ | STANDART
Yogunluk 50-60-70-80-90-100 kg/m3 TS EN 14303
Uzunluk L 1500 - 8000 mm TS EN 823
Yalhtim Kalinhigi 20 - 200 mm TS EN 823
Maksimum Servis Sicakhgi 250 C TS EN 14706
Genislik 850-900-940-1000-1200 mm TS EN 823
10°C 0,039
50C 0,043
Isi iletkenlik Degerleri 100°C 0,053 W/mK EN 13787
150°C 0,064
200C 0,083
Erime Noktasi 1000 C
Yangin Dayanim Sinifi A2 TS EN 13501
Paketleme Pefilm

Uranlerimizin sahip oldugu kalite bellgesi: TSE EN 14303 @



RABITZ TELLi TASYUNU VE LAMAL BORU LAMEL SIiLTE

ARASINDAKI FARKLAR:

Rabitz telli tasylnU +650°C isi dayanimivarken, LAMEL BORU / LAMEL SILTE de isi dayanimi
+200°C dir ki bu durum jeotermal tesislerdeki isi dayanimina uygundur.

Rabitz telli tasylnu Al yangin sinifinda yer alirken, LAMEL BORU / LAMEL SILTE A2 yangin
sinifindadir. (Kullanilan tasyUnU ayni ama Urun Aluminyum Folyo Kapl oldugu icin yangin
sinifi A2 olmak durumundadir))

Rabitz telli tasylninde genelde kalinlik 5 cm. den baslarken, LAMEL BORU / LAMEL SiLTE
de 2,5 cm. de Uretim yapilabilmektedir.

Rabitz telli tagyUnUnu kesmek icin bahce makasi yada spiral kullanilmasi gerekirken, LAMEL
BORU / LAMEL SILTE maket bicagdi ile kesilebilmektedir.

Rabitz telli tasylntnde tozuma ve malzemede fire olusmasina karsin, LAMEL BORU /
LAMEL SILTE de tozuma ¢ok daha az olur ve firesizdir.

Rabitz telli tasyunu, buhar gecisine izin verirken, LAMEL BORU / LAMEL $iLTE, AlUminyum

Folyo Kaplamasindan dolayl buhar gecisine kapalidir. Bu da olusabilecek korozyona karsi,
imalatinizin daha gUvenilir olmasini saglar.

Rabitz telli tasydnd uygulamasindan, drinden kaynakli isi képrust olmasi muhtemeldir,
ancak LAMEL BORU / LAMEL SILTE de isi koprusu olusmaz.

LAMEL BORU / LAMEL SILTE lerin rabitz telli tasyiniine gére en blyulk avantajlarindan biri

de; aluminyum folyo kaplamasi sayesinde yuksek mu degeri ile yogusma kaynakli problem-

leri engeller.

Bunlarin yani sira LAMEL BORU / LAMEL SILTE , homojen kalinlikta oldugu icin imalatta

potluk olusturmaz, (ikinci cidara sigdiramama gibi bir durum olmaz.) Rabitz telli tagyunu ile
yapllan uygulamalarda asiri sikmadan olusabilecek kalinlik kaybi ve bunun neden olacagi

yalitim kaybi LAMEL BORU / LAMEL SILTE de s6z konusu degildir.

LAMEL BORU / LAMEL SILTE, elyaf yapisindan dolayi, rulo seklini alabilmesine karsin, dikey
basmada mekanik dirence sahip oldugu i¢in, dis cidara destek verir.

LAMEL SILTE; yogunlugu 50 kg/m2 - 80 kg/m2 tasyund + Aliminyum Folyo kapli Granler,
LAMEL BORU; yogunlugu 80 kg/m2 - 120 kg/m2 tasyunu + Aluminyum Folyo kapli Granlerdir.



KALIBEL

Alcipan ve tasyUnunun yapistirilarak kompozit hale getirilmesi ile
olusturulan Kalibel; 1si yalitiminin beraberinde &ncelikle ses yalitimi
istenen yapilarin icten yalitim uygulamalarinda kullanilir. Duvar Uzerine
yapistiricl siva harci strtlmesinden sonra sabitlenir. izowool Kalibel’ in
uzun seneler hizmet verebilmesi icin Uretiminde kullanilan Urunlerin
kalitesinden taviz verilmemektedir.



izowool olarak, musteri ve kullanici odakli gelistirmelerimizden biri de
kasa palet ambalajdir. Kasa palet ile forklift ile yukleme & bosaltma
yapilabilmekte. Ayrica bosaltma esnasinda ve stoklama suresince
yasanabilecek urun hasarini da minimize etmektedir. Bir diger avantaji
da urunlerin sayilabilir olmasidir. Opsiyon olarak sundugumuz bu tip
ambalajile irun arz eden ilk ve tek Uretici olarak, urunlerimizi guvenle
sizlerin hizmetine sunmaktayiz.

UrUnlerimiz karton kutu ve/veya standart olarak polietilen ambalajla-
ma ile sevk edilmektedir.
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